KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Podktad o wtasciwosciach izolacji akustycznej pod LVT

UZIN RR 620

Samoprzylepny podktad akustyczny do montazu paneli i ptytek winylowych LVT

Zakres zastosowan:

Podktad o doskonatej ttumiennosci akustycznej pod panele
i ptytki winylowe (tzw. LVT). Jednostronnie samoprzylepny do
podtoza. Do stosowania wewnatrz.

Podstawowy obszar zastosowania:

P Izolacja akustyczna pod panele i ptytki winylowe.

Nadaje sie do stosowania:

P na dostatecznie réwnych, chtonnych i niechtonnych

podtozach Sktad: Zwigzany poliuretanem podktad z wypetniaczami mineral-
> na wyktadzinach uzytkowych, jak np. wyktadziny z PVC / nymi i wkéknem szklanym.

CV, linoleum, parkiecie, posadzkach z kamienia i posadzkach

ceramicznych, > Samoprzylepny

P na posadzkach zabezpieczonych powtoka itp. Niewielka wysoko$¢ konstrukji

> w warunkach normalnego obcigzenia w pomieszczeniach Po utozeniu mozna na nim natychmiast uktada¢ wyktadzine

>
>
mieszkalnych i uzytkowych P Wysoka wytrzymatos¢ na éciskanie
| 2
>

> pod obcigzenia krzestami na rolkach wg DIN EN 12 529 Wysoka izolacyjnosé¢ akustyczna

> na podtogach z wodnym ogrzewaniem podtogowym EMICODE EC 1 PLUS/ bardzo niska emisyjnos¢

Zalety produktu / wtasciwosci: Dane techniczne:
UZIN RR 620 jest samoprzylepnym do podtoza podktadem z wy- Postac: w rolkach
petniaczami mineralnymi pod panele i ptytki winylowe (tzw. LVT). Wymiary: 75mx1m=7,5m?
Dzigki izolacyjnosci akustycznej znacznie podnosi sie komfort ;
. . . . . ) Masa rolki: ok. 15 kg (netto)
uzytkowania podtog oraz mieszkania. Ponadto wykonana z wtdkna
szklanego warstwa nosna podktadu UZIN RR 620 réwnomiernie Ciezar powierzchniowy: ok. 2,0 kg /m*
rozktada obciazenie i zapewnia wysoka wytrzymatosc na sciskanie. Grubodé: ok.2,0 mm
Kolor: niebieski
Wytrzymatos¢ na sciskanie: 18 t/m?
Poprawa izolacyjnosci az do 14 dB*
od dzwiekdw uderzeniowych:
Opor cieplny (R): 0,01 m?K/W**
Klasa ogniowa: B

*Wg DIN 16 251-1, w zaleznosci od zastosowane]j wyktadziny Design.
** Wg DIN CEN /TS 16 354.
*** Wg EN 13 501-1, bez wyktadziny.
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UZIN RR 620
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Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ mocne, réwne, bez spekan, suche, czyste i wolne
od substancji mogacych zmniejsza¢ przyczepnos¢ (zabrudzenia, oleje,
ttuszcz). Podtoze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujace normy
i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zgtosi¢ zastrzezenia. Stare oktadziny musza mocno przylega¢ na catej
powierzchni i by¢ wolne od srodkéw do konserwacji i antyadhezyjnych.
Jastrychy cementowe i anhydrytowe nalezy przeszlifowac i odkurzyc.
Zmniejszajace przyczepnos¢ lub niestate warstwy nalezy usuna¢, np.
poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub $rutowanie. Odspo-
jone fragmenty oraz pyt doktadnie odkurzy¢. W zaleznosci od rodzaju
i wtasciwosci podtoza nalezy je zagruntowac i szpachlowac uzywa-
jac do tego odpowiednich srodkéw gruntujacych i mas szpachlowych
z asortymentu UZIN. Podtoza chtonne lub pylace sie zagruntowac od-
powiednim gruntem dyspersyjnym (np. UZIN PE 360). Nalezy stosowa¢
sie do uwag zamieszczonych w kartach technicznych zastosowanych
produktéw UZIN oraz do uwag producentéw wyktadzin.

Sposéb stosowania:
Uktadanie podktadu UZIN RR 620:

1. Przed utozeniem podktad UZIN RR 620 nalezy go aklimatyzowac
w pomieszczeniu, w ktérym bedzie utozony, przez co najmniej 24 go-
dziny.

2. Pasma podktadu roztozy¢ na podtozu strong samoprzylepna skie-
rowang w dot, pamietajac o zapewnieniu przesuniecia taczen (co
najmniej 20 cm) réwnolegle do planowanego kierunku uktadania
wyktadziny, a nastepnie docia¢ (uzy¢ do tego ostrzy trapezowych lub
hakowych). Jezeli jest to konieczne obcig¢ brzegi i koncowki. Brzegi
moga z reguty pozostac bez przycinania. Zachowac odstep kilku mili-
metréow od wszystkich pionowych elementéw budowlanych.

3. Utozone pasma odchyli¢ do potowy, zdja¢ folie ochronna ze strony
samoprzylepnejinastepnie precyzyjnie przytozyc¢ do podtoza staran-
nie dociskajgc przez rozcieranie/watkowanie. Nalezy pozby¢ sie pe-
cherzy powietrza. Nastepnie analogicznie postapic¢ z druga potowa.

Sposdb stosowania:

Uktadanie podtég winylowych (LVT):

1. 1. Odpowiedni klej dobra¢ zgodnie z tabela , Dane techniczne kle-
jow" i utozy¢ wyktadzine stosujac sie do zalecen producenta oraz
uwag zamieszczonych w kartach technicznych uzytych klejow.

Dane techniczne klejow:

Zeby Czas wstepnego

Klej szpachli | odparowania* Zuzycie*
UZIN KE2000S | A1/A5S 20 -45 min 200-280 g/m’
UZIN KE 16 A1/A5S 10 - 40 min 250-300 g/m’
UZIN KE 68 A5 - 250-300 g/m’

UZIN KR 430 A5 -

250-300 g/m’

*W temperaturze 20 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza 65% i pojemniku z klejem o wyréwnanej
temperaturze.

Wazne wskazowki:

P Produkt moze by¢ przechowywany w suchym, umiarkowanie chtodnym
miejscu przez co najmniej 12 miesiecy. Rolki sktadowac w pozycji stoja-

cej, unika¢ powstawania odcisniec.

P Najlepsze warunki do obrébki: temperatura 18-25°C, temperatura pod-

toza powyzej 15°C i wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 75%.

P Niskie temperatury i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzaja,
a wysokie temperatury i niska wilgotno$¢ powietrza skracaja czas
otwarty oraz czas wiazania i schniecia zastosowanych klejow.

P Unika¢ obciazen $ciskajacych i rozciagajacych spowodowanych
np. zaginaniem. Nie uzywa¢ podktadéw naderwanych ani uszko-
dzonych w inny sposéb.

P Na podktadach wyttumiajacych mozna uktada¢ tylko wyktadzi-
ny, ktére dopuszczone zostaty do tego celu przez ich producenta.
W razie watpliwosci zalecamy zasiegnac porady technicznej.

P Konstrukcja podtoza pod podtogi drewniane musi by¢ sucha. Nale-
7y zapewni¢ odpowiednie wentylowanie pustych przestrzeni, np.
poprzez usuniecie istniejacych brzegowych tasm do dylatacji lub
poprzez zamontowanie specjalnych listew przypodtogowych wy-
posazonych w otwory wentylacyjne.

P Na podtogach z ogrzewaniem podtogowym opér cieplny wykta-
dziny zgodnie z normg DIN 66 095, nie powinien by¢ wiekszy
niz 0,15 m2K/W. Opér cieplny podwdjnej warstwy sktadajacej
sie z podktadu i wyktadziny jest suma poszczegélnych warto-
$ci oporéw cieplnych. W przypadku przekroczenia wartosci 0,15
m_ K/W dziatanie ogrzewania podtogowego moze byc¢ stabsze.

P W przypadku zastosowania na istniejacych wyktadzinach uzytko-
wych struktura podtoza moze odznaczac sie na nowej wyktadzinie.
W razie koniecznosci podtoze najpierw szpachlowac.

P Podane wartosci poprawy izolacyjnosci akustycznej sg wartoscia-
mi orientacyjnymi okreslonymi w warunkach normatywnych. Ze
wzgledu na indywidualne dla kazdego budynku wtasciwosci aku-
styczne, zastosowane materiaty i konstrukcje rzeczywiste, war-
tosci te moga sie rozni¢. W celu okreslenia rzeczywistej poprawy
izolacyjnosci akustycznej konieczny jest jej pomiar i analiza w wa-
runkach rzeczywistych.

P Odpornos¢ wyktadzin na wgniecenia oraz obcigzanie krzestami
biurowymi na rolkach moze ulec zmianie po przyklejeniu ich na
podktadach wyttumiajacych. W tej kwestii nalezy skontaktowac
sie z producentem wyktadziny i zasiegna¢ porady technicznej. Na
stanowiskach pracy z krzestami na rolkach nalezy zastosowac¢ spe-
cjalne maty akrylowe.

P Nie mozna catkowicie wykluczy¢ odznaczania sie struktury istnie-
jacych wyktadzin podtogowych oraz stykdéw podktadu UZIN RR
620 na wrazliwych na takie zjawisko wyktadzinach podtogowych
lub na wzglednie cienkich wyktadzinach.

P Nalezy stosowac sie do ogélnie uznanych zasad dotyczacych me-
tod i technik uktadania wyktadzin podtogowych oraz przestrzegac
obowiazujacych w danym kraju norm (np. EN, DIN, VOB, O-Norm,
SIA, itp.). Obowiazujace lub zalecane do szczegdlnego przestrzega-
nia s3 m.in. nastepujace normy i instrukcje:

- DIN 18 365 ,Roboty podtogowe wyktadzinowe”, O-Norm B 2236

— Instrukcja Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego Rzemiosta Budowlane-
go (ZDB) ,Elastyczne wyktadziny podtogowe, tekstylne wyktadziny podtogo-
we oraz parkiety na konstrukcjach podtég z ogrzewaniem podtogowym”

— Instrukcja TKB ,Ocena i przygotowanie podtozy pod uktadanie wyktadzin
i parkietow”

— Instrukcja BEB ,,Ocena i przygotowanie podtozy”

— Instrukcja TKB ,,Klejenie wyktadzin podtogowych z PCV”

Ochrona pracy i srodowiska:

Produkt sam w sobie nie wymaga podejmowania zadnych szczegélnych dziatan z za-
kresu BHP. Do ochrony przed zawartymi w produkcie wtéknami szklanymi zaleca sie
noszenie szczelnej odziezy roboczej, uzywanie odpowiedniego kremu ochronnego lub
rekawic oraz mycie twarzy i rgk po pracy. Nalezy stosowac si¢ do uwag dotyczacych
BHP i ochrony srodowiska zawartych w informacjach o zastosowanych klejach.

EMICODE EC 1 PLUS - bardzo niska emisyjnos¢.

Usuwanie odpadéw:
Scinki podktadu oraz wyktadzina wraz z podktadem s3 odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazujg na naszych doswiadczeniach i skrupulatnych badaniach. Duza gama stosowanych materiatéw jak réwniez réznorodnos¢ warunkéw panujacych na budowie
i warunkdw stosowania preparatu nie moze by¢ przez nas ani szczegoétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jako$¢ wykonanej pracy zalezy wiec od fachowej oceny
warunkéw panujacych na budowie oraz od doboru przez Panstwa odpowiednich produktow. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze wykona¢ probe lub zasiegna¢ porady technicznej. Nalezy
przestrzegac zalecen producenta w zakresie uktadania zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem si¢ niniejszej karty technicznej produktu tracg waznos¢

wszystkie poprzednie karty techniczne produktu.06]0.000|Mar

05.2019



