KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Koncentrat gruntujacy

UZIN PE 260

Dyspersyjny srodek gruntujacy o bardzo niskiej emisyjnosci na stare, wymagajace remontu podtoza

Zakres stosowania:

UZIN PE 260 to wysokoskoncentrowany preparat gruntuja-
cy do szczelnych oraz chtonnych podtozy, stosowany
najczescie przed stosowaniem mas szpachlowych. Do
wewnatrz pomieszczen.

Nierozcienczony, jako grunt zwiekszajacy przyczepnosc:

» na wymagajacych remontu starych podtozach z dobrze
przylegajacymi, wodoodpornymi resztkami klejow i mas
szpachlowych, (np. resztek tworzyw sztucznych,
neoprenu, bitumu oraz klejow dyspersyjnych)

» na szczelnych i stabo chtonnych podtozach (np. podto-

gach kamiennych, ptytkach ceramicznych, woodood-

pornych powtokach malarskich i epoksydowych)

na starych lub niepiaskowanych jastrychach asfaltowych

na jastrychach magnezjowych i skatodrzewnych

vVvyy

na mocno przykreconych ptytach wiérowych P4 - P7,
OSB 2 - OSB 4 lub innych nadajacych sie do tego podto-
zach drewnianych.

» przed stosowaniem cementowych lub anhydrytowych
mas szpachlowych

» do podtég z wodnym ogrzewaniem podtogowym

» do podtoég obcigzanych rolkami kétek meblowych wg
normy DIN EN 12 52

Rozcienczony, jako grunt zwiekszajacy przyczepnosc:

» na podtozach pokrytych kurzem i podtozach chtonnych

UZIN OKOLINE

‘schitzt UMWELT und
GESUNDHEIT

Zalety produktu / wtasciwosci:

UZIN PE 260 zapewnia doskonatg przyczepnos¢ na prawie
wszystkich rodzajach podtoza.

Sktadniki: modyfikowane kopolimery styrenowo-akrylanowe,
srodki sieciujace i konserwujace, dodatki przeciwko pienieniu
sie, woda.

» Silnie skoncentrowany
» Tworzy na powierzchni elastyczny film

» Tworzy mostek sczepny pomiedzy masg szpachlowa
a podtozem

» Dobre dziatanie blokujgce wode zarobowa
» GISCODE D1/ Nie zawiera rozpuszczalnikéw
» EMICODE EC1 PLUS / Bardzo niska emisyjnos¢

Dane techniczne:
Forma opakowania:
Wielkos¢:

Okres przechowywania:

Cube it simple / kanister
Tkg, 5kg, 10kg

12 miesiecy

biaty / transparentny

Kolor w stanie ptynnym/
po wyschnieciu:

Zuzycie: 50 -150 g/m?
Temperatura stosowania: min. 10 °C na podtozu
Czas schniecia: 1 godzina*

*W temperaturze 20 °C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza 65%
Patrz réwniez tabela stosowania.
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UZIN PE 260
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Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ mocne, suche, bez spekan, czyste i wolne od
substancji mogacych zmniejsza¢ przyczepnos¢ (jak np. zabrudze-
nia, oleje, smary). Jastrychy anhydrytowe musza zostac przeszlifo-
wane i gruntownie odkurzone. Podtoze nalezy sprawdzi¢ w oparciu
o obowigzujgce normy i odpowiednie instrukcje. W razie stwier-
dzenia niezgodnosci nalezy zgtosic zastrzezenia.

Zmniejszajace przyczepnos¢ lub niestate fragmenty powierzch-
ni oraz takie substancje jak np. srodki antyadhezyjne, odspojo-
ne pozostatosci klejow, mas szpachlowych, wyktadzin,
lakierow, srodkéw pielegnujacych, powtok malarskich, itp. nalezy
usuna¢, np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub
Srutowanie. Odspojone fragmenty oraz pyt nalezy doktadnie
odkurzy¢. Srodek gruntujacy nalezy zawsze pozostawi¢ do
catkowitego wyschniecia.

Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ wskazowek zawartych
w kartach technicznych stosowanych produktow.

Sposdéb stosowania:

1. Przed uiyciem nalezy odczekaé, az opakowanie osiagnie
temperature otoczenia, a nastepnie dobrze wstrzasnac opako-
waniem.

2. Za pomoca odpowiedniego narzedzia (watek nylonowo-
pluszowy nr art. 9394) roéwnomiernie naktadac¢ preparat
gruntujacy na podtoze stosujac przy tym siatke zgarniajaca
nadmiar preparatu.

3. Narzedzia nalezy umy¢ woda bezposrednio po zakoriczeniu
pracy.

Zuzycie:

Zuzycie preparatu nanoszonego watkiem wynosi w zaleznosci od
jego rozcienczenia (PM = proporcja mieszania):

Rozcienczenie Zuzycie preparatu UZIN PE 260

nierozciericzony 100 - 150 g/m?

PM 1:1 ok. 75 g/m2
PM 1:2 ok. 50 g/m?
PM 1:3 ok. 40 g/m?

Tabela stosowania:

Podtoze Rozcienczenie
produktu
UZIN PE 260 woda

Czas schnigcia*

Mocno przywierajace,
wodoszczelne pozostatosci kleju

Niepiaskowane jastrychy
asfaltowe, szczelne podtoza

i ien 4-6 godzi
Ptyty wiérowe, podtoza drewniane nierozcienczony goazin
Jastrychy magnezjowe
i ksylolitowe
Podtoza o pylastej . . .
lub szorstkiej powierzchni T:1do 1:2 4-6 godzin
Podtoza chtonne 13 1 godzina

jastrychy cementowe

*Przy 20°C i przy 65% wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 65%.

Wazne wskazowki:

1. Fabrycznie zamkniete opakowania w umiarkowanie chtodnym
miejscu zachowuja trwatos$¢ 12 miesiecy. Otwarte opakowanie
szczelnie zamyka¢, a ich zawartos¢ szybko zuzy¢. Materiat
wymieszany z woda nalezy zuzy¢ w przeciagu kilku dni.

N

Najlepsze warunki do obrébki to: temperatura 15 - 25°C
i wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 65%. Niskie tempe-
ratury i wysoka wilgotnos¢ powietrza przedtuzaja, a wysokie
temperatury i niska wilgotnos¢ powietrza skracaja czas
schniecia.

3. W przypadku szpachlowania w kilku warstwach, kolejna
warstwe mozna naktadac¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
poprzedniej warstwy, ktérg nalezy uprzednio zagruntowac
gruntem UZIN PE 260 rozcienczonym w stosunku 1:3. Nakta-
danie kolejnej warstwy szpachli po wyschnieciu gruntu.

4. W przypadku szpachlowania powyzej 10 mm, nalezy zastoso-
wac posypany piaskiem grunt na bazie zywicy epoksydowej
np. UZIN PE 460 lub UZIN PE 480.

5. Nie nadaje sie do gruntowania podtoza pod kleje do parkietéw.

6. Nie nadaje sie do stosowania na pozostatosciach klejow
rozpuszczalnych w wodzie (np. kleje na bazie tugu posiarczy-
nowego) lub masach naprawczych. W takim wypadku nalezy
zasiegnac porady techniczne;j.

BHP i ochrona srodowiska

GISCODE D1 — produkt nie zawiera rozpuszczalnikéw zgodnie z TRGS 610. Podczas
pracy zasadniczo zaleca si¢ stosowanie kreméw ochronnych. Podczas oraz po
obrébce/wyschnieciu zalecamy przewietrzenie pomieszczenia. Po utwardzeniu
neutralny pod wzgledem ekologicznym i fizjologicznym dla srodowiska

EMICODE EC 1 PLUS — Bardzo nisko emisyjny EC 1 PLUS — sprawdzono i zaklasyfiko-
wano na podstawie wytycznych GEV. Nie wykazuje on na podstawie dzisiejszego
stanu wiedzy istotnej emisji formaldehydu, substancji szkodliwych lub innych lotnych
zwigzkéw organicznych (LZO). Po przesuszeniu neutralne w zapachu jak réwniez
ekologicznie oraz fizjologicznie obojetny.

Podstawowym warunkiem zachowania jak najlepszej jakosci powietrza w pomiesz-
czeniu po wykonaniu prac podtogowych jest przestrzeganie okreslonych norma
warunkéw pracy, suche podtoze oraz wtasciwy dobor srodkéw gruntujacych i mas
szpachlowych.

Usuwanie odpadéw:

Resztki produktéow nalezy w miare mozliwosci zebra¢ i zuzy¢. Nie wylewac
do kanalizacji, zbiornikow wodnych ani do gleby. Doktadnie opréinione puste
opakowania z tworzywa sztucznego moga by¢ powtérnie przerobione w procesie
recyklingu. Opakowania z ptynnymi pozostatosciami produktu oraz zgromadzone
resztki produktu stanowig odpad specjalny. Opakowania zawierajgce zwigzane resztki
produktu stanowig odpad budowlany.

09.2015

Podane tutaj informacje bazuja na naszych doswiadczeniach i sg rezultatem skrupulatnych badan. Duza gama oferowanych materiatéw, jak réwniez réznorodnos¢ warunkow
panujacych na budowie podczas ich stosowania, nie zawsze moze by¢ przez nas szczegétowo zbadana, ani nie mamy na nie zadnego wptywu. Finalna jakos¢ wykonanej pracy zalezy
zatem od fachowej oceny warunkéw na budowie oraz od doboru przez Panstwa odpowiednich produktéw. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze wykona¢ probe i zasiegna¢ porady
technicznej. Nalezy takze przestrzegac zalecen producenta zastosowanej podtogi. Wraz z ukazaniem si¢ niniejszej informacji technicznej tracg waznos¢ wszystkie poprzednie karty

informacyjne.
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